Wetoba

Beizen von Aluminium

1. Merkmale und Eigenschaften

Um Aluminium galvanisch zu bearbeiten ist ein vorheriges Beizen unerlasslich. Fir dekorative Aspekte ist es
ebenfalls moglich Aluminium zu beizen. Sowohl um es spater zu chromatieren, als auch um der Oberflache
einen anderen Glanzgrad zu verleihen. Gebeiztes Aluminium besitzt unmittelbar nach dem Beizen ein sehr
helles und fast weiBes Aussehen, die anndhernd Platin dhnelt. Nach kurzer Zeit Uberzieht es sich allerdings
wieder mit einer Oxidschicht. Die Oberflache dunkelt hierdurch nur sehr geringflgig nach.

Aus elektrochemischer Sicht ist Aluminium sehr unedel, es lberzieht sich an der Umgebungsluft sofort mit
einem mehrere Atome dicken Oxidfilm, der es vor weiteren Oberflachenangriffen wirkungsvoll schiitzt. Es ist
sehr bestandig gegen die meisten Sduren. Lediglich starke alkalische Medien vermégen das Aluminium
anzugreifen und aufzuldsen. Das Beizen selbst findet in einer hochalkalischen Losung statt, bei der der
Oxidfilm vollstdndig aufgeldst wird. Nur die an der Oberfliche befindlichen Legierungselemente bleiben
davon unberiihrt. Um diese zu entfernen und die Oberflache vor einem weiteren Angriff der Beizl6sung zu
schiitzen, wird das Werkstlick nach einem Spllschritt in einer oxidierenden Saurel6sung gebeizt. Die durch
diesen Vorgang entstandene Oberflache kann anschlieBend chromatiert oder galvanisiert werden.

2. Nutzen und Anwendungsgebiete
Typische Anwendungsgebiete flr Werkstlcke aus Aluminium sind dekorative Artikel jeglicher Art sowie
Gehduse und Abdeckungen flr Maschinen und Apparate, sowie stromleitende Elemente.

3. Grundmaterial
Fir das Beizen von Aluminium sind alle Aluminiumlegierungen sowie Aluminium aus allen
Herstellungsverfahren geeignet.

4. Erforderlicher Anlieferungszustand
Um Werkstiicke aus Alu_r_ninium durch Beizen bearbeiten zu kdnnen, ist es notwendig, diese vorher
vollstandig von Schmutz, Olen und Fetten zu reinigen.

5. Vorbehandlung

Vor dem Beizen miissen die Werkstiicke griindlich entfettet und gereinigt werden. Es darf sich kein Ol oder
Fett mehr auf der Qberfliche befinden, da dies das Beizen an den mit Ol benetzten Stellen nicht zulassen
wirde und dadurch keine einheitliche Oberflachenstruktur zu erzielen ware.

6. Technische Mdglichkeiten bei Metoba
Zum Beizen von Aluminium stehen lhnen bei Metoba folgende Techniken zur Verfligung:

Ruhebad-Gestellveredelung
TR Trommelveredelung

KT Korbtechnik
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