Wetoba

Brinieren von Stahl

1. Merkmale und Eigenschaften

Brinierschichten sind tiefschwarz und sehr gleichméaBig in ihrer Farbung. Die griindlich gereinigten Werkstiicke
werden bei Temperaturen von Gber 130°C in die Briinierlésung getaucht, in der sofort eine chemische Reaktion an der
Oberflache des Werkstlickes erfolgt. Eine Brinierschicht besteht vorwiegend aus verschiedenen Eisenoxiden und
besitzt eine Schichtstarke von bis zu 1,5 um, wobei die MaBhaltigkeit der Werkstiicke nahezu unberiihrt bleibt, da es
sich um Umwandlungsschichten handelt. Die ferromagnetischen Eigenschaften des Grundsubstrates werden praktisch
nicht beeinflusst. Da es sich um einen chemisches Verfahren handelt, werden die Werkstlicke auch in Bohrungen und
Vertiefungen gleichméaBig beschichtet, ausgenommen Sacklochbohrungen sowie Vertiefungen mit einem Durchmesser
kleiner 1 mm.

Die erzeugten Schichten sind sehr duktil, grifffest und temperaturbesténdig bis ca. 300°C ohne sich zu verfarben.

Der Korrosionsschutz eines briinierten Stahlteils ist tempordr, lasst sich aber durch ein nachfolgendes Olen, Fetten
oder Wachsen der Werkstlicke erheblich verbessern. Gegen alkalische Medien - auch in konzentrierter Form - zeigen
sich brinierte Werkstiicke bestdndig. Ebenso gegen die meisten organischen Losungsmittel. Gegen schwach saure
Medien sind sie bedingt bestandig, werden jedoch von stark sauren Medien aufgeldst. Brinierschichten sind genormt
nach DIN 50938.

2. Nutzen und Anwendungsgebiete

Das Brlinieren eignet sich sowohl flr dekorative als auch fiir technische Anwendungen. In der technischen
Anwendung wird es vorwiegend im Maschinen- und Werkzeugbau eingesetzt. Besonders im technischen Bedarf wird
das Brinieren flr den temporaren Korrosionsschutz benutzt um die Lagerfahigkeit von Werkstiicken zu erhéhen. Im
dekorativen Bereich wird das Brlinieren sehr vielfdltig eingesetzt. Es reicht dabei von Schrauben und Federn uber
Knopfe bis hin zu Waffenteilen.

3. Grundmaterial
Alle Stahlarten kdnnen mit dieser Bearbeitung versehen werden.

4. Erforderlicher Anlieferungszustand

Um ein technisch und optisch hochwertiges Schichtsystem zu erreichen, ist es notwendig, eine vollstandig von
Schmutz, Ol und Fetten gereinigte und galvanisierfahige vorbereitete Oberflache zu erhalten. Jeder Grundwerkstoff
bendtigt daflir seine eigene werkstoffspezifische Vorbehandlung.

5. Vorbehandlung

Der Glanzgrad der briinierten Schichten ist direkt abhdngig von der Oberflachentextur des Werksticks.

Um durch das Briinieren eine hochwertige Oberflache zu erzeugen, welche die an sie gestellten Anforderungen fur
den jeweiligen Anwendungszweck erfillt, missen die Werkstiicke einer individuellen Vorbehandlung unterzogen
werden. Die Werkstiicke missen eine Oberfldchenqualitdt besitzen, die eine fehlerfreie Briinierung zuldsst.

6. Technische Mdglichkeiten bei Metoba
Zum Briinieren von Stahl stehen Ihnen bei Metoba folgende Techniken zur Verfligung:

ﬂ Ruhebad-Gestellveredelung
Trommelveredelung
LGAIDInterCert
Korbtechnik 61;\7'95
i
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