Wetoba

Verkupfern

1. Merkmale und Eigenschaften

Kupfer ist ein duktiles, mechanisch leicht zu bearbeitendes, weiches Metall von rétlicher Farbe. Es ist ein
ausgezeichneter Leiter fir elektrischen Strom und Warme und wird als Halbedelmetall eingestuft. In trockener Luft,
bei maBigen Temperaturen reagiert es nicht mit Sauerstoff, dagegen bildet sich an feuchter Luft unter Einwirkung der
Atmosphare allméhlich eine griine Schicht, die Patina, die zu dekorativen Zwecken gelegentlich gewdiinscht ist. In
nichtoxidierenden Sduren ist Kupfer ohne Einwirkung von Oxidationsmitteln unléslich. Auch gegen Basen ist es besténdig,
ausgenommen ammoniakalische Ldsungen. In Alkalizyaniden geht Kupfer unter Komplexbildung in Lésung.

2. Nutzen und Anwendungsgebiete

Galvanisch abgeschiedene Kupferliberzlige werden als Zwischeniiberzug vor dem Vernickeln und Verchromen von
Stahlen eingesetzt.  Kupferschichten finden die groBte Anwendung als Zwischenschicht in der Elektro- und
Automobilindustrie, auf Stihlen und in der Galvanoplastik. Zusatzlich werden Kupferschichten als duBerer Uberzug
fiir dekorative Oberflichen ohne und mit nachtraglicher Firbungen und schiitzenden organischen Uberziigen
eingesetzt.

3. Grundmaterial

Grundmaterialien fiir die galvanische Verkupferung kdnnen Stahl, vorbehandelter Edelstahl Zinkdruckguss, Aluminium
und alle Buntmetalle sein. Entgegen hochbeanspruchter Werkstiicke aus Stahl oder Zinkdruckguss, die
Kupferschichten von bis zu 25 um bekommen, werden z.B. in dem Schichtsystem Cu/Ni/Cr oder Cu/Ni/Sn bzw. Cu/Sn
lediglich Schichtstarken von 2-5 um benétigt, die dort als Diffusionssperre und zur Verbesserung der Haftfestigkeit
der Schichten oder zur Korrosionsschutzverbesserung dienen.

4. Erforderlicher Anlieferungszustand

Um ein technisch und optisch hochwertiges Schichtsystem zu erreichen, ist es notwendig eine vollstdndig von
Schmutz, O und Fetten gereinigte und galvanisierfahige vorbereitete Oberflache zu erhalten. Jeder Grundwerkstoff
bendtigt dafir seine eigene werkstoffspezifische Vorbehandlung.

5. Vorbehandlung

Um durch das Verkupfern eine hochwertige Oberfliche zu erzeugen, welche die an sie gestellten Anforderungen
erflllt, mussen die Werkstiicke einer individuellen Vorbehandlung unterzogen werden. Die Werkstlicke mussen eine
Oberflachenqualitat besitzen, die eine fehlerfreie Verkupferung zuldsst.

6. Technische Méglichkeiten bei Metoba
Zum Verkupfern stehen Ihnen bei Metoba folgende Techniken zur Verfigung:

E ‘ Bandveredelung

ﬂ Ruhebad-Gestellveredelung
Trommelveredelung
Vibrobotveredelung
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